
Hvilke krav kan der under 
rimelig hensyntagen stilles til 
bygge- og anlægsaffaldet fra 
husholdningerne
MARIA EKBLAD



___

1. Mulighed at sortere i mindst 
følgende fraktioner:
• Farligt affald
• PCB-holdigt affald
• Termoruder
• PVC
• Imprægneret træ
• Natursten
• Uglaseret tegl
• Beton
• Blandinger af natursten, tegl og beton
• Jern og metal
• Gips
• Stenuld
• Jord
• Asfalt
• Blandinger af beton og asfalt

Sorteringskrav kommunale ordninger
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2. Ordninger skal understøtte mest 
mulig genanvendelse

3. Sikre adskillelse af materialer, der 
ikke kan gå til samme behandling



___

Mursten
Imprægneret Træ
Tegl
Beton 
Sanitet
Eternit
EUR Paller
Vinduer
Mineraluld
Gips
Asfalt
Vægfliser
Træ
Jern og metal 
Affald til Deponi/Forbrænding/Specialbehandling 

Sortering af byggeaffald i dag
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Mulige miljøfarlige stoffer i affaldet
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Fraktion Mulige forureninger 

Mursten PCB og tungmetaller i maling 

Beton PCB og tungmetaller i maling 

Vinduer PCB og tungmetaller i maling 

Mineraluld Miljøfarlige stoffer (før/efter 1997) 

Gips PCB og tungmetaller i maling 

Asfalt PAH 

Vægfliser Asbest i fliseklæber og tungmetaller i glasur

Træ PCB og tungmetaller i maling 

Jern og metal PCB og tungmetaller i maling 



___

• Screening og kortlægning af miljøfarlige stoffer 
• Afrensning af fraktioner hvor det er muligt (fx beton og maling)
• Økonomi: 

* Kortlægning af miljøfarlige stoffer i et 100 m2 hus kan koste
mellem 20.000-50.000 DKK. 
* Større omkostninger hvis materialer skal renses

Krav til den private 
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Krav til genbrugspladsen
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Fraktion Krav til sortering 

Mursten Mursten til direkte genbrug  
Ikke forurenet 
Lettere forurenet (PCB < 2 ppm)
KRAV OM AFRENSNING

Beton Ikke forurenet 
Lettere forurenet (PCB < 2 ppm)
KRAV OM AFRENSNING

Vinduer Ikke forurenet 
Forurenet 
Farligt affald

Mineraluld Ikke forurenet 
Forurenet 
Farligt affald

Gips Ikke forurenet 
Forurenet 
Farligt affald

Asfalt Ikke forurenet 
Farligt affald

Vægfliser Ikke forurenet 
Forurenet 
Farligt affald

Træ Ikke forurenet 
Forurenet 
Farligt affald

Jern og metal Ikke forurenet
KRAV OM AFRENSNING



___

• Allerede krav om anmeldelse af affald og screening og kortlægning af PCB.
→ fungerer ikke i praksis 

• Hvis krav om prøvetagning af andre miljøfarlige stoffer i regulativer, skal der føres 
tilsyn/kontrol.

• Udfordringer på genbrugspladser (plads til containere, personale, økonomi 
bortskaffelse).

Udfordringer 
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En mulig løsning 
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Fraktion Mulige forureninger 

Mursten PCB og tungmetaller i maling 

Beton PCB og tungmetaller i maling 

Vinduer PCB og tungmetaller i maling 

Mineraluld Miljøfarlige stoffer (før/efter 1997) 

Gips PCB og tungmetaller i maling 

Asfalt PAH 

Vægfliser Asbest i fliseklæber og tungmetaller i glasur

Træ PCB og tungmetaller i maling 

Jern og metal PCB og tungmetaller i maling 



___

• Synligt – kræver ikke prøvetagning 

• Samme udfordringer på genbrugspladsen (plads til containere, 
personale, økonomi bortskaffelse).

• Skal den malede fraktion klassificeres som forurenet eller farligt 
(spids eller gennemsnitsværdier)? 

Malet – ikke malet 
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§Hvad er realistisk for den private? 

§Hvad er realistisk for genbrugspladserne? 

Spørgsmål 
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